
Beschichtungsaufbau Das steckt drin, in einem Flachblech

In unteren Bild können sie den Beschichtungsaufbau eines organisch beschichteten Bleches sehen. 
Als Oberseite gilt die beim Fertigungsvorgang üblicherweise obenliegende Seite des Bandes. Sie ist die Bandseite 
mit den höchsten Ansprüchen an Aussehen und Korrosionsschutz
Die Unterseite wird normalerweise mit einer Unterseitenbeschichtung (Schutzlack) versehen.Nach Absprache sind 
auch andere beschichtungsarten möglich


