ArcelorMittal

Structure du revétement

Lillustration ci-dessous vous indique la structure du revétement d'une t6le & revétement organique.
Le coté situé ordinairement au-dessus du feuillard lors du processus de fabrication est considéré comme le dessus.
C'est le coté du feuillard pour lequel les exigences d‘aspect et de protection anticorrosion sont les plus élevées.

Le dessous est normalement pourvu d’un revétement pour envers (vernis protecteur). D'autres types de revétement
sont possibles sur demande.

Film de protection 100 — 450 pm
Film de protection arganique 20 — 200 pm
Couche primaire au d'agent adhasif S — 10 pm
Couche de prétraitement 10 — 25 pm
Couche de zinc 10 — 25 pm
hétal de baze en acier0,d4 —2,0 mm

Couche de zinc 10 — 25 pm
Couche de pratraitement 10 — 25 pm
Laque de protection du dessous ¥ — 10 pm
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